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CENTRO TECNOLOGICO LAMIECCO — CTL

CE,NTRO Rua Souza Lobo, 625 CEP 99255-000 —
TECNOLOGICO MONTAURI- RS — BRASIL FONE: 54 3319 1218
LAMIECCO

REITAT(')RIO DE ENSAIO N° 64139/2017A
TESTE DE EFICACIA E ATIVIDADE ANTIMICROBIANA “JIS Z 2801”

S&o Paulo,20 de Julho de 2017.
LAMIECCO PLASTICOS S.A Rua Souza Lobo, 625 - Centro
Solicitante: Tamires Tonial CEP.: 99255-000 - Montauri - RS

Material: Laminado Plastico para Revestimento
Data de entrada: 13/07/2017 Hora de entrada: 15:20
Condicdes de coleta: embalagem de papel Condicdes de transporte: temperatura ambiente

Descri¢ao da(s) amostra(s): 01 - S2 - Cor sdlida - Sem aditivo antimicrobiano

02 - S1 - Amostra solida - Com aditivo antimicrobiano

Micro-organismos: Staphylococcus aureus ATCC 6538
Escherichia coli ATCC 8739
RESULTADOS:
Contagem de bactérias no tempo zero Contagem de bactérias apds 24 horas de contato = 0
Redugéo % de
Amostra S. aureus S. aureus loaritmica| Reducio
ATCC 6538 ATCC 6538 g ¢
0S 64139/01 2,3.10° 2,7.10° N&o houve redugéo
0S 64139/02 2,3.10° 7,210 35 99,97
Contagemde bactérias no tempo zero Contagemde bactérias apds 24 horas de contato ~ 0
. ) Redugao % de
Amostra E. coli E. coli logaritmica | Reducio
ATCC 8739 ATCC 8739 g ¢
0S 64139/01 2,1.10° 2,6.10° N&o houve redugdo
0S 64139/02 2,1.10° 1,6.10¢ 35 99,97

Conclusdo: A amostra de nimero 02 apresentou atividade antibacteriana frente aos micro-organismos testados conforme quadro acima.

Metodologia: JIS Z 2801: 2012 Japanese Industrial Standard - Antimicrobial products - Test for antimicrobial activity and efficacy.

Este ensaio tem seu valor restrito somente a(s) amostra(s) entregue(s) a CONTROLBIO. O presente documento de resultado(s) de ensaio(s), foi emitido
em uma via original, respondendo o Laboratorio, apenas pela veracidade desta via.

Diretora Técnica Gerente de Laboratdrio
Maria José Silveira Paula de Maio Trezza
CRBio.: 18.098-01 CRBio.: 43.933/01-D

Controlbio Assessoria Técnica Microbiologica S/S Ltda.
Rua Comendador Elias Assi, 645 - Caxingui - CEP 05516-000 - Sao Paulo - SP
Laboratdrio de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025
sob numero CRL 0545, escopo disponivel em: http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/docs/CRL0545.pdf

Visualize os ensaios habilitados na ANVISA/REBLAS em www.controlbio.com.br

FT.TM.JIS Z 2801- Rev. 00




CENTRO TECNOLOGICO LAMIECCO — CTL

CE,NTRO Rua Souza Lobo, 625 CEP 99255-000 —
TECNOLOGICO MONTAURI- RS — BRASIL FONE: 54 3319 1218
LAMIECCO

REITAT(')RIO DE ENSAIO N° 64139/2017A
TESTE DE EFICACIA E ATIVIDADE ANTIMICROBIANA “JIS Z 2801”

S&o Paulo,20 de Julho de 2017.
LAMIECCO PLASTICOS S.A Rua Souza Lobo, 625 - Centro
Solicitante: Tamires Tonial CEP.: 99255-000 - Montauri - RS

Material: Laminado Plastico para Revestimento
Data de entrada: 13/07/2017 Hora de entrada: 15:20
Condicdes de coleta: embalagem de papel Condicdes de transporte: temperatura ambiente

Descrigao da(s) amostra(s): 03 - P2 - Amostra Pintada - Sem aditivo antimicrobiano

04 - P1 - Amostras Pintadas - Com aditivo antimicrobiano

Micro-organismos: Staphylococcus aureus ATCC 6538
Escherichia coli ATCC 8739
RESULTADOS:
Contagem de bactérias no tempo zero Contagem de bactérias apds 24 horas de contato Redugio % de
Amostra S. aureus S. aureus logaritmica | Reducio
ATCC 6538 ATCC 6538 g ¢
0S 64139/03 2,5.10° 2,9.10° N&o houve redugéo
0S 64139/04 2,5.10° 8,4.10 3,48 99,97
Contagemde bactena§ no tempo zero Contagemde bactérias apos 24 horas de contato Redugio % de
Amostra E. coli E. coli logaritmica | Reducao
ATCC 8739 ATCC 8739 g ¢
0S 64139/03 2,3.10° 2,8.10° N&o houve redugéo
0S 64139/04 2,3.10° 1,8.10¢ 11 92,17

Conclusdo: A amostra de nimero 04 apresentou atividade antibacteriana frente aos micro-organismos testados conforme quadro acima.

Metodologia: JIS Z 2801: 2012 Japanese Industrial Standard - Antimicrobial products - Test for antimicrobial activity and efficacy.

Este ensaio tem seu valor restrito somente a(s) amostra(s) entregue(s) a CONTROLBIO. O presente documento de resultado(s) de ensaio(s), foi emitido
em uma via original, respondendo o Laboratorio, apenas pela veracidade desta via.

Diretora Técnica Gerente de Laboratdrio
Maria José Silveira Paula de Maio Trezza
CRBio.: 18.098-01 CRBio.: 43.933/01-D

Controlbio Assessoria Técnica Microbioldgica S/S Ltda.
Rua Comendador Elias Assi, 645 - Caxingui - CEP 05516-000 - S&o Paulo - SP
Laboratério de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025
sob niamero CRL 0545, escopo disponivel em: http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/docs/CRL0545.pdf

Visualize os ensaios habilitados na ANVISA/REBLAS em www.controlbio.com.br

FT.TM.JIS Z 2801- Rev. 00




REII_ATC')RIO DE ENSAIO N° 64139/2017A
TESTE DE EFICACIA E ATIVIDADE ANTIMICROBIANA “JIS Z 2801”

330 Paulo 20 de Julho de 2017.
LAMIECCO PLASTICOS S.A Rua Souza Loho, 625 - Centro

Solicitante: Tamires Tonial CEP.: 99255-000 - Montauri - RS

'1zerial: Laminado Plastico para Revestimento

Dz1a de entrada: 13/07/2017 Hora de entrada: 15:20

Zondigbes de coleta: embalagem de papel Condigdes de transporte: temperatura ambiente

Descrigdo da(s) amostra(s): 03 - P2 - Amostra Pintada - Sem aditivo antimicrobiano
04 - P1 - Amostras Pintadas - Com aditivo antimicrobiano

Micro-organismos: Staphylococcus aureus ATCC 6538
Escherichia coli ATCC 8739
RESULTADOS:
Contagem de bactérias no tempo zero Contagem de bactérias apds 24 horas de contato Redugdo % de
Amostra S. aureus S. aureus loburitmica.| Reducso
ATCC 6538 ATCC 6538 9 ¢
03 84139/03 25.10° 2.9.10° Nao houve redugéo
o |
05 54139104 25.40° 8,4.10 348 | %W
h Contagemde bactérias no tempo zero Contagemde bactérias apés 24 horas de contato Redugio % de
ostra E. coli E. coli loaarimica |- Reducs
ATCC 8739 ATCC 8739 g oy
05 64139/03 2,310 2,8.10° Nao houve reducao
08 64139/04 23.10° 1.8.10° 11 217

Zonclusdo: A amosira de nimero 04 apresentou atividade antibacteriana frente aos micro-organismos testados conforme quadro acima.

Metodologia: JIS Z 2801: 2012 Japanese Industrial Standard - Antimicrobial products - Test for antimicrobial activity and efficacy.

Zsi= ensaio tem seu valor restrito somente &(s) amostra(s) entregue(s) a CONTROLBIO. O presente documento de resullado(s) de ensaio(s), foi emitido
=m uma via original, respondendo o Laboratério, apenas pela veracidade desta via.

Diretora Técnlca ' Gerghte e Laboraténo ]

i
Maria José Sijveira Pdula'de Maio Trezza
CRBim@EW : 43.933/01-D
7
/ Controlbio Assessoria Tecnica Microbiologica S/S Ltda.
Rua Comendador Elias Assi, 645 - Caxingui - CEP 05516000 - Sdo Paulo - SP
Laboratério, de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025

sob nimero CRL 0545;éscopo disponivel em: http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/docs/CRL0545.pdf
Visualize os ensaios habilitados na ANVISA/REBLAS em www.controlbio.com.br

FT.TM.JIS Z 2801- Rev. 00
22
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CRL 0545
RELATORIO DE ENSAIO N° 64139/2017A
TESTE DE EFICACIA E ATIVIDADE ANTIMICROBIANA “JIS Z 2801”
Séo Paulp,20 de Julho de 2017.
LAMIECCO PLASTICOS S.A Rua Souza Loho, 625 - Centro
Solicitante: Tamires Tonial CEP.; 99255-000 - Montauri - RS
Material: Laminado Pléstico para Revestimento
Data de entrada; 13/07/2017 Hora de entrada: 15:20
Condigdes de coleta: embalagem de papel Condigdes de transporte: temperatura ambiente
Descrigdo da(s) amostra(s): 01 - S2 - Cor sdlida - Sem aditivo antimicrobiano
02 - S1 - Amostra sélida - Com aditivo antimicrobiano
Micro-organismos: Staphylococeus aureus ATCC 6538
Escherichia coli ATCC 8739
RESULTADOS:
Contagem de bactérias no tempo zero Contagem de bactérias a_pés 24 horas de contato Redugdo % de
Amostra S. aureus S. aureus lonarlimical: Redicho
ATCC 6538 ATCC 6538 g ¢
0S5 64139/01 23.10° 2,710 Nao houve reducéo
085 64130/02 23.10° 7,210 35 i 99,97
Contagemde bactéﬂa's no tempo zero Contagemde bactérias apé_s 24 horas de contato Redugdo % de
Amostra E. coli E. coli Iaaritmical’ Redtics
ATCC 8739 ATCC 8739 i it ool
085 64139/ 21.10° 2,6.10° Nao houve redugéo
05 64139/02 21.10° 1,6.10° 35 99,97

Conclus&o: A amostra de ndmero 02 apresentou atividade antibacteriana frente aos micro-organismos testados conforme quadro acima.

Metodologia: JIS Z 2801: 2012 Japanese Industrial Standard - Antimicrabial products - Test for antimicrobial activity and efficacy.

Este ensaio tem seu valor festrito somente a(s) amostra(s) entregue(s) a CONTROLBIO, O presente documento de resultado(s) de ensaio(s), foi emitido
em uma via original, respendendo o Laboratério, apenas pela veracidade desta via,

Diretora Técnica _ | Gergrife e Laboratério
Marla Jose-Silveir l Patla aio Trezza
CRBIG:: 18, 1 I CHBig~ 43.9331’01 D

— Tav% U
[ \ Controlbio Assessoria Técnica Microbiolégica S/S Ltda.
R@;ﬁ#meﬂd&dor Elias Assi, 645 - Caxingui - CEP 05516-000 - Sdo Paulo - SP

Laboratério de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025
sob niimero CRL 0545/ escopo disponivel em: http:/iwww.inmetro.gov.brllaboratoriosirble/docs/CRL0545. pdf

Visualize os ensajos habilitados na ANVISA/REBLAS em www.controlbio.com.br

FT.TM.JIS Z 2801- Rev, 00
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